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2 Meules vitrifiées 
2.1 Spécifications 
 
Suivant la norme DIN 69100, la qualité d'un
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2.3 Sélection de meules vitrifiées AVYAC / machine 
 

Forme image Caractéristiques Réf Utilisation 
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imagrme 
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Les inconvénients sont alors:  

Fort effort de coupe 
 Mauvais état de surface  
 Augmentation de la température 
 

2.4.4 Carat 
 
Le carat est l'unité de masse utilisée pour les super-abrasifs. Un carat égale 0.2 gramme. 
 

2.4.5 Concentration 
 
La concentration détermine la quantité en poids d'abrasif dans la meule (poids de l'abrasif nu, 
sans la métallisation) 
 

Concentration Poids d'abrasif en carats / 
cm3 
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2.5  Dressage et ravivage 

2.5.1 Ravivage 
 

 

 
 
 
Avec une pierre d'avivage T823.000 

2.5.2 Dressage 
 
Le dressage des meules permet de raviver les angles de meule, et dans ce
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N° Forme 
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4 Rappel des désignations de machines 
 

AVYAC 
NC240 

3P32 


